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INTISARI 

Luasnya cakupan ilmu pengetahuan secara teoritis khususnya dibidang teknik kimia, 

membuat penerimaan seorang mahasiswa terhadap ilmu pengetahuan relative terbatas. Dalam 

aplikasinya, banyak hal yang berbeda dengan ilmu teori dikarenakan pendekatan – 

pendekatan ideal yang dilakukan untuk memudahkan analisis pada suatu kasus. Oleh karena 

itu, “Kerja Praktek” diharapkan mampu menjadi media penyatu antara pendidikan tingggi 

dengan kalangan praktisi langsung, seperti PT. Platinum Ceramics Industry yang 

berhubungan dengan bidang keteknikan. Dengan demikian, mahasiswa dapat 

mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dan meningkatkan kualitas pendidikan melalui praktek 

langsung di lapangan. 

PT. Platinum Ceramics Industry (PCI) merupakan salah satu pabrik terbesar di 

Indonesia yang memproduksi berbagai jenis keramik sepeti keramik lantai, keramik dinding 

dan keramik dekorasi, dimana ketiganya memiliki varian ukuran, pola dan warna. 

Sebelumnya dinamakan PT. Asia Victory Industry, Ltd., yang didirikan pada tahun 1971 di 

Jalan Karang Pilang nomor 201 Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, yang kemudian resmi 

menjadi PT. Platinum Ceramics Industry pada bulan Juli 2002.  

Selama melaksanakan Kerja Paktek, penyusun ditempatkan di unit 7 yang merupakan 

tempat produksi. Proses produksi diawali dari bahan baku yang dikecilkan ukurannya 

menggunakan jaw crusher, kemudian bahan baku ditimbang untuk mengatur komposisi bahan 

baku dan diteruskan menuju ball mill menggunakan belt conveyor. Proses yang terjadi di ball 

mill merupakan proses pengecilan ukuran sekaligus penghomogean campuran bahan baku  

dengan ditambahkan air dan deflokulan berupa water glass yang berfungsi sebagai perekat. 

Hasil dari proses ini dinamakan slip. Slip ditampung sementara di dalam sumur dengan 

diberikan perlakuan pengaduk. Dari sumur, slip dipompa menuju spray dryer. Proses yang 

terjadi di spray dryer merupakan proses penghilangan kadar air pada slip. Hasil spray dryer 

disebut powder ditampung di silo selama 1 – 2 hari sebelum dilanjutkan ke mesin press. Dari 

mesin press, kadar air pada body tile akan dikurangi menggunakan horizontal dryer dan 

dilanjutkan dengan pengaplikasian tile. Tahap ini bertujuan untuk mencegah keluarnya udara 

dari pori – pori body secara berlebihan yang dapat menyebabkan kerusakan pada corak atau 

motif dari tile. Tile diteruskan menuju kiln untuk proses pembakaran, setelahnya keramik 

disortir secara manual dan memisahkan produk menjadi 3 kualitas dengan bantuan sensor 

sebelum dan sesudah melalui proses packaging. 

Utilitas yang digunakan oleh unit 7 di PT. Platinum Ceramics terdiri dari empat unit 

yakni unit penyediaan air, listrik, bahan bakar dan pengolahan limbah. Unit penyediaan air 

berasal dari sungai Brantas dan PLN dengan pemanfaatan yang berbeda. Unit listrik berasal 

dari PLN dan diesel sebagai cadangan apabila terjadi pemadaman listrik. Unit bahan bakar 

menggunakan gas LNG dan solar. Sedangkan unit pengolahan limbah terbagi menjadi 3 jenis 

pengolahan berdasarkan wujud limbah yakni pengolahan limbah padat, limbah cair dan 

limbah gas. 

Hingga saat ini, PT. Platinum Ceramics Industry memproduksi tile dengan berbagai 

jenis dan ukuran keramik yang terdiri dari dua jenis merk yaitu merk Asia Tile dan merk 

Platinum Produk yang dihasilkan oleh PCI tersebar di dalam maupun di luar negeri. Beberapa 

negara yang merupakan pasar terbesar PCI yaitu Amerika Serikat, Australia, Kanada, Jepang, 

Italia dan negara – negara di Timur Tengah. 

 


