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ABSTRAK 

Penanganan limbah industri tekstil sangat penting untuk dikaji 

agar tidak menimbulkan dampak negatif yang berkelanjutan bagi 

ekosistem lingkungan. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah 

metode adsorpsi menggunakan adsorben reduced graphene oxide 

(RGO). RGO dibuat dengan mereduksi GO oleh bioreduktor ekstrak 

kulit jeruk purut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 

mempelajari pengaruh dari variasi rasio konsentrasi GO dan ekstrak 

kulit jeruk purut terhadap karakteristik RGO, serta kapasitas 

adsorpsi RGO dalam menyerap methylene blue (MB). 

Metode penelitian meliputi persiapan ekstrak, pembuatan dan 

karakterisasi GO dan RGO, serta uji adsorpsi MB. Uji analisa yang 

dilakukan terhadap RGO dilakukan dengan Fourier Transform 

Infrared, X-ray diffraction, dan UV-Vis spectroscopy. 

Hasil karakterisasi RGO menunjukkan bahwa GO berhasil 

direduksi yang ditandai dengan restorasi gugus C=C dari hasil 

analisa FTIR dan XRD. Profil kinetika adsorpsi MB dalam RGO 

lebih mendekati pada model pseudo-second-order. Model Langmuir 

lebih sesuai untuk mekanisme isoterm adsorpsi MB oleh RGO 

denga kapasitas adsorpsi maksimal sebesar 288 mg/g. Dari hasil 

penelitian dapat disimpulkan disimpulkan bahwa RGO memiliki 

potensi untuk mengadsorpsi M. Hasil adsorpsi terbaik diperoleh dari 

RGO yang dibuat dari rasio konsentrasi antara GO dan ekstrak kulit 

jeruk purut pada 1:2.  
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