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INTISARI 

 

Kebakaran hutan dan lahan (KarHutLa) pada saat musim kemarau 

sering terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan tersebut bisa dicegah dengan 

mengelola sampah dan mengolahnya menjadi produk yang bermanfaat 

misalnya bioarang. Penelitian ini dimaksudkan untuk memanfaatkan sampah 

berupa daun jati kering atau daun pinus untuk dibuat bioarang. Dalam 

pembuatan bioarang ada dua tahap yaitu pengarangan. Tahap pengarangan 

yang dilakukan oleh pengrajin bioarang adalah bahwa sampah dionggokan 

membentuk unggun dan selama pengarangan, sampah tidak ditutup dan 

dibiarkan terbuka berkontak dengan udara luar. Kondisi tradisional tersebut 

menyebabkan: yield bioarang terbentuk rendah, kandungan abu tinggi, fixed 

carbon rendah dan nilai kalor juga rendah. Kesemua parameter tersebut tidak 

memenuhi standar SNI 01-1683-1989. Tiga parameter penentu kualitas arang 

briket sesuai SNI yaitu  fixed carbon (min 77%), nilai kalor (min 5.000 

cal/gram), dan kerapatan bioarang berkisar 6,5 gr/cm³-7,6 gr/cm³.  Tahap 

pengarangan merupakan tahap krusial dalam pembuatan menghasilkan 

bioarang yang memenuhi standar SNI. Dari uraian tersebut perlu dicari usaha-

usaha meningkatkan kualitas produk bioarang ditinjau dari aspek desain tungku 

pengarangan, metode pengarangan. Luaran penelitian ini diharapkan bisa 

diimplementasikan sebagai teknologi tepat guna bagi penduduk di sekitar hutan 

dalam memanfaatkan sampah hutan.  

 Dalam percobaan ini dilakukan pengujian parameter yang meliputi 

kadar air, kadar zat mudah menguap, dan kadar abu. Hasil pengukuran 

kemudian dianalisis dan dibandingkan dengan SNI 01-1683-1989. Diperoleh 

hasil dengan nilai kadar air <5,7%, kadar zat mudah menguap<25,3%, kadar 

abu <4,1%,serta arang yang dihasilkan berwarna hitam merata. Pembuatan 

arang dengan menggunakan tungku dapat mengurangi banyaknya energi yang 

hilang, menghasilkan pengarangan yang merata, dan menghasilkan arang 

dengan kualitas yang baik sesuai dengan parameter standar kualitas arang yang 

baik. 

 

 


